Перечень контрольных вопросов для подготовки к экзамену

«Контроль производства огнеупоров и  основы технологического 
проектирования»
1. Стандартизация. Виды государственных стандартов.

2. Сертификация продукции в Российской федерации и международная сертификация.

3. Организация технологического контроля на предприятии. Виды контроля.

4. Функции ОТК, ЦЗЛ и т.д. в организации технического контроля.

5. Метрология. Виды измерений и погрешностей. 
6. Аттестация продукции.

7. Понятие качества. Управление качеством.

8. Макроструктура огнеупорных изделий.
9. Термомеханические свойства: механическая прочность, мера хрупкости, температура деформации под нагрузкой, ползучесть.
10. Термостойкость. Огнеупорность.

11. Теплофизические свойства огнеупоров.

12.  Взаимодействие огнеупоров со шлаками, металлами и газами.

13. Входной контроль сырья и материалов.

14. Приемка сырья и отбор средней пробы сыпучих и кусковых материалов.

15. Контроль технологических параметров при помоле сырьевых материалов.

16. Контроль технологических параметров при приготовлении пресс порошков и пластических масс.

17. Контроль технологических параметров при приготовлении шликеров и масс.

18. Контроль технологических параметров при пластическом и полусухом способах прессования.

19. Контроль технологических параметров при отливки полуфабриката.

20. Приемка сырья и отбор средней пробы. Сокращение проб.

21. Сырьевая база. Категории запасов. Группы по степени разведанности.

22. Стандартизация в зарубежных странах. Стандарты ИСО.

23. Приемка, хранение и транспортировка сырья.

24. Входной контроль сырья. Методы определения влажности, пластичности и содержания крупнозернистых включений.

25. Входной контроль сырья. Методы определения огневой пробы, п.п.п., содержания тонкодисперсной фракции.

26. Контроль качества теплоизоляционных изделий.
27. Общие сведения о проекте промышленного предприятия.

28. Состав и назначение проектной документации.

29. Подготовка предпроектных материалов.

30. Отбор средней пробы суспензий, из штабеля и потока сырья.

31. Контроль качества готовой продукции. 
32. Методы определения термической и химической стойкости, шлакоустойчивости огнеупорных изделий и материалов.
33. Методы определения водопоглощения, пористости и плотности огнеупорных изделий и материалов.
34. Методы определения температуры деформации под нагрузкой и прочности огнеупорных изделий и материалов.
35. Методы определения огнеупорности, устойчивости огнеупоров к удару, дополнительной линейной усадки. 
36. Методы определения теплопроводности огнеупорных теплоизоляционных материалов.
37. Составные части и их характеристика проекта промышленного предприятия. Характеристика разделов технологического  регламента.

38. Технологический регламент и его содержание.

39. Основные вопросы технологического проектирования. Обоснование выбора основного технологического оборудования и его расчет.

40. Обоснование и выбор способа и технологической схемы производства при технологическом проектировании. Основные вопросы технологического проектирования.

41. Подбор, обоснование, выбор сырьевых материалов при технологическом проектировании.

42. Материальный баланс производства. Расходные коэффициенты.

43. Средства измерений. Системы физических единиц.

44. Обоснование выбора режима работы предприятия при технологическом проектировании.
45. Контроль качества основных видов огнеупоров: диатомитовых, алюмосиликатных, периклазовых, углеродистых Контроль и измерение давления.
46.  Контроль качества огнеупорных бетонов.
47. Входной контроль глин и каолинов.

48. Контроль технологических параметров при сушке и обжиге.
49. Контроль качества теплоизоляционных изделий.
50. Приемка готовых изделий. Отбор для испытаний.

51. Контроль и измерение температуры.
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